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OBJETIVO DEL PROYECTO:

Realizar la investigacion comparativa de los materiales actuales que se utilizan en la industria automotriz y
llevar a cabo el desarrollo de un prototipo de vista de panel de puerta trasera de pick- up (parte automotriz) en
fibra de carbono, brindando mejoras de impacto,

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

Investigacion de los materiales matriz para la compatibilidad de la fibra de carbono
Investigacion del ciclo de proceso para la fabricacion de paneles de fibra de carbono.
Modelado del prototipo mediante herramientas CAD

Validacion del prototipo virtual mediante herramientas CAE

Fabricacion de prototipos fisicos con el material formulado.

Validacion de los prototipos fisico de acuerdo a los requerimientos especificos del cliente.
Analisis comparativo entre los dos analisis,

Revisiones de disefio y definicion de mejoras en el producto y en el proceso productivo.
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BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Se Identificaron las aplicaciones actuales con la tecnologia de fibra de carbono para la industria automotriz.
De igual manera se indago mediante la asistencia a conferencias en el extranjero y visita a proveedores
para la adquisicion de las materias prima de acuerdo a la los requerimientos técnicos establecidos por la
industria. En conjunto con el CESAT se realiz6 la Seleccion de la resina y componentes principales del
composite para adecuar la compatibilidad de los materiales. Se hizo un analisis para Identificar los métodos
de procesamiento del material de a cuerdo a los procesos de la empresa para la elaboracion del prototipo.
Se desarrollo mediante herramientas CAD (Unigraphics NX 7.5) el modelo para su andlisis mediante
herramientas de analisis de elemento finito. “para ellos se empleo el software NASTRAN.

Una ves que mediante proceso iterativos se obtuvo la mejor solucion de disefio se procedié a elaborar los
herramentales para la construccion del prototipo. Con las piezas obtenidas se sometieron a las condiciones
de carga mediante pruebas experimentales a fin de valida los resultados virtuales obtenidos en el analisis
de CAE y asegurar una propuesta viable y funcional, satisfaciendo los requerimientos principales de
desempefio de la pieza para ser sustituida por otras tecnologia de material, como lo es Acero o aluminio,
proveyendo a nuestros clientes de soluciones viables que les permita reducir peso de sus productos. Ya
que en el futuro este requerimiento representa una condicion critica en el lanzamiento de nuevos vehiculos.
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RESULTADOS DEL PROYECTO:

El resultado de este proyecto fue el esperado, es decir la formulacion de un material en base a resinas
termofijas y mediante el reforzamiento de fibra de carbono, para su aplicacion en innumerables aplicaciones
estructurales y de apariencia, no solo en la industria automotriz, sino industrias como la aeroespacial donde
existen altos requerimientos de desempefio a bajo peso.

Se disefid y evalud y construyd un prototipo fisico el cual podra ser usado como herramienta de promocién
de la tecnologia de la fibra de carbono en diversas aplicaciones de la industria automotriz.

IMPACTOS DEL PROYECTO:

Dada la tendencia que las regulaciones internaciones obligan a los fabricantes automotrices (OEMs) para
reducir el nivel de emisiones contaminantes por vehiculo, por lo tanto a reducir el peso total del auto. Y por
ende la de sus sistemas, subsistemas y componentes.

Esta condicion abre una gran cantidad de oportunidades de negocios para sustituir productos que
actualmente son fabricados en acero u otro tipo de metales y que dado a este tipo de desarrollos podremos
remplazarlos por componentes fabricados en composite, en este caso reforzado con fibra de carbono, que
aligera hasta en un 50% de peso con respecto a su equivalente en acero.



