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OBJETIVO DEL PROYECTO:

» Desarrollo de un innovador proceso de purificacion basado en la formacion de jarosita para la obtencién de un nuevo

sulfato de zinc de alta pureza con bajo contenido de fierro.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Experimentacion a nivel laboratorio para la obtencién de las mejores condiciones de operacion y la formulacién
dptima para la formacién de la jarosita.

2. Disefio, dimensionamiento, construccion, habilitacion y operacion de una planta piloto experimental para validar los
resultados de laboratorio.

3. Corridas de prueba piloto para la fabricacion de los prototipos de sulfato de zinc de alta pureza y su posterior
caracterizacion en nuestro laboratorio interno y validacion externa.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

* Determinar la formulacion dptima que se requerira como insumo para el proceso de fabricacion de sulfato de zinc de

alta pureza. Determinar los parametros &ptimos del proceso de fabricacion de sulfato de zinc de alta pureza.

Construccion de linea piloto experimental para desarrollar el proceso de fabricacion de sulfato de zinc de alta pureza.

Fabricacion de prototipo de sulfato de zinc de alta pureza

RESULTADOS DEL PROYECTO:

1. Determinacion de las mejores condiciones de operacion para la purificacion de la solucion de sulfato de zinc.

2. Determinacidn de los insumos necesarios para la formacion de jarosita.

3. Planta piloto experimental.

4.  Prototipos de sulfato de zinc bajo fierro.

IMPACTOS DEL PROYECTO:

* Generacién de nuevo conocimiento por el método para la eliminacion de fierro de nuestra solucién a través de la

formacion de jarosita. Generacion de una nueva especificacion interna para un sulfato de zinc de alta pureza con baja

concentracion de fierro. Formacion de capital humano con conocimientos especializados en operacion de la planta piloto

experimental.



