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OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar una tecnologia innovadora para producir 1,4-ciclohexandicarboxilato de octilo
a partir de tereftalato de dioctilo (DOTP)

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizaron y analizaron las revisiones bibliograficas para obtener
informacion basica para el desarrollo de la tecnologia, se adquirieron los equipos, materiales y accesorios necesarios
para llevar a cabo la reaccion de hidrogenacion a nivel laboratorio y piloto.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se llevaron a cabo reacciones de hidrogenacion de DOTP para obtener las
condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y catalizador en el sistema de reaccion. Ademas se establecieron las
técnicas de purificacion adecuadas para obtener productos dentro de especificacion de calidad. Determinadas las
condiciones Y las etapas del proceso a nivel laboratorio, se llevaron a cabo las reacciones a nivel piloto.

RESULTADOS DEL PROYECTO: Determinacion del sistema de reaccion, en el cual se llevaron a cabo las reacciones
de hidrogenacion, asi como el desarrollo del procedimiento de operacion de dicho sistema, con el fin de minimizar los
riesgos de operacion. Ademas de la obtencion de las condiciones adecuadas de operacion del sistema de reaccion que
permitieron obtener la mayor conversion de tereftalato de dioctilo (DOTP) a 1,4-ciclohexandicarboxilato de octilo.

IMPACTOS DEL PROYECTO: Al desarrollar esta tecnologia innovadora, se obtuvo un plastificante alifatico como
producto de valor agregado. Estos plastificantes alifaticos presentan una serie de ventajas toxicoldgicas sobre los
plastificantes aromaticos (tereftalatos y ftalatos); ya que segun varios estudios realizados por otros, los plastificantes
ftalicos pueden ser absorbidos en la piel y causar dafio a diferentes 6rganos de los mamiferos.
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