FICHA PUBLICA DEL PROYECTO

. . CONACYT
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACION EE~Ros

NUMERO DE PROYECTO:. (184081)
EMPRESA BENEFICIADA: KOBAYASI INGENIERIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V

TiITULO DEL PROYECTO:“DISENO Y DESARROLLO DE UNA CELDA EXPERIMENTAL PARA EL
TRATAMIENTO TERMICO DE NITRURACION IONICA AL VACIO PARA MODIFICAR LOS
NITRUROS PRIMARIOS EPSILON EN EL TRATAMIENTO DE HERRAMENTALES DE
PRUEBA PARA CONFORMADO EN FRIO.”
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OBJETIVO DEL PROYECTO: Generar generar el disefio y desarrollo de una celda experimental para el
tratamiento térmico de nitruracion idnica al vacio para modificar los nitruros primarios épsilon en el
tratamiento de herramentales de prueba para conformado en frio e integracion celda integral para la
optimizacion de las propiedades tribologicas de herramentales de prueba usados en la fabricacion de piezas
de conformado de aceros avanzados, promoviendo mayor durabilidad de los herramentales, incrementando la
resistencia al desgaste, evaluando nuevas aleaciones como materiales de aporte para la modificacion
superficial, logrando el ahorro de energia, tiempos y costos, y prolongando los servicios de mantenimiento de
los herramentales, asi como la formacion de recurso humano especializado en el tema y su incorporacion al
sector laboral. Ademas del desarrollo de nuevos proveedores mexicanos para el desarrollo de nuevas nano
aleaciones a un menor costo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS: Desarrollo de prototipos de prueba y validacion de los productos,
incremento de la resistencia al desgaste a través de tratamientos termoquimicos de superficie y adicion de
nanocompuestos para precipitar fases duras de épsilon y landa en herramentales de prueba de acero grado
herramienta D2 utilizados en la fabricacion de componentes de alto valor, modificacion de herramentales de
conformado de alto valor. Desarrollo de celda prototipo.
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BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: El caso consiste en el desarrollo de de una celda experimental para el
tratamiento térmico de nitruracion idnica al vacio para modificar los nitruros primarios épsilon en el
tratamiento de herramentales de prueba para conformado en frio, Durante por ablacion laser (tratamiento
térmico al vacio de nitruracidon i6nica), se ha estado planteando como alternativa la depositacion de
recubrimientos de compuestos base nitruro e incluso la depositacion de nanocompositos sobre los aceros D2.
Bajo esta direccion, es impéreme dilucidar los mecanismos que coadyuven a informar de como obtener una
ultra-dureza en el herramental para incrementar el tiempo de servicio. Una de las opciones para recuperar los
herramentales de corte es la depositacion de nanocapas a partir de la sublimacién del blanco metélico de Ti
(titanio) sobre la superficie del acero D2. Las dimensiones de la formacién de las nanocapas son
despreciables en cuanto al incremento de las dimensiones de disefio del herramental, por ejemplo: los
punzones. Los recubrimientos de nanocompdsitos consisten de al menos de dos fases donde ocurre la
separacion de una de ellas durante los mecanismos de sintesis debido a la temperatura de depositacion.
Consiste en la difusion de elementos en estado condensado y posterior difusion de las especies (sobre todo los
elementales) a través del material, y mediante reacciones quimicas se forman compuestos complejos para
formar una mezcla de fases solidas de alta estabilidad quimica, esto a través del tratamiento térmico de
nitruracidn ionica
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RESULTADOS DEL PROYECTO: Con base a estudios realizados se logré el desarrollo de un nuevo producto de
alto valor agregado (herramental con propiedades tribologicas superiores). El cual disminuye su proceso y
tiempo de mantenimiento, incremente su resistencia al desgaste, incremente su capacidad resistencia a la
temperatura en procesos en caliente, desarrollar una tecnologia para modificar matrices, punzones y dados de
conformado, Desarrollo de un sistema de avanzado de deposicidon de particulas superiores por técnicas de
nitruracion ionica. Desarrollo de nuevas aleaciones de alta eficiencia y desempefio para incrementar las
propiedades triboldgicas de los herramentales, Disminucion de los tiempos de reparacion e importacion de
herramentales nuevos.

IMPACTOS DEL PROYECTO: Se gener6 una base de conocimiento y de desarrollo de nuevos procesos para el
incremento de las propiedades de desgaste de los herramentales de conformado, asi como otras técnicas
alternativas para minimizar la problematica del desgaste prematuro de los herramentales. Asi como la
creacion de una celda integral de manufactura avanzada prototipo para la deposicién de nanoparticulas de -
S1;N,, ZrN-Cu, TiN-TiB. ZrN, Si;N, y TiB a través de tratamientos térmicos de nitruracion idnica. Desarrollo
de un nuevo producto de alto valor agregado (herramental con propiedades tribologicas superiores). El cual
disminuye su proceso y tiempo de restauracidon, incremente su resistencia al desgaste, incremente su
capacidad resistencia a la temperatura en procesos de conformado en caliente.



