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O DEL PROYECTO: Implementar un nuevo proceso productivo aplicado en el procesamiento integral de escorias con bajo
de aluminio (< 30%), reduciendo la cantidad de desechos generados. Lo anterior, respaldado en la innovacion de nuevas
s y el uso de una planta piloto especificamente disefiada para el procesamiento de materiales con mayor eficiencia.

ALES ACTIVIDADES REALIZADAS: Caracterizacion de materiales, estudio de diferentes alternativas de procesamiento a
boratorio, aplicacion de diferentes coberturas, determinacion de tasa de recuperacion segun el tipo de escoria, extrapolacion
jo de laboratorio a planta piloto (de 0.5 a 1350 Kg) con buenos resultados, modificacion y utilizacion de un horno de mayor
en proceso.

ESCRIPCION DEL PROYECTO: Existe una gran cantidad de equipos utilizados para fundir aluminio, con eficiencia muy
siendo el comun denominador altas cantidades de subproductos solidos denominados escorias las cuales atrapan
antes y aluminio metalico. Generalmente la concentracion del valioso aluminio puede reducirse con la utilizacion de técnicas
as y adicion de coberturas. El principio del nuevo procesamiento consiste en la innovacion del uso de coberturas envolventes
tension superficial para evitar el contacto directo de los gases de combustion con el metal liquido susceptible de oxidacion
que reunan los siguientes requisitos: ecolégicamente amigables, de bajo costo y de facil incorporacion. Asi mismo se
tilizar dentro de la planta piloto un nuevo horno con tecnologia que nos permita corregir los niveles oxido-reductores de la
on 'y con capacidad de movimiento uniforme que trasmitira este a la carga, evitando la exposicidn del operador y la oxidacion
a de las pequenas particulas metalicas de interés debido a su estado de reposo.

DOS DEL PROYECTO: Mayor entendimiento de la operaciéon mediante la caracterizacion fisico-quimica de los materiales y
conocimiento del empleo de nuevas coverturas y la instalacion, modificacion y uso de un horno rotatorio con una importante
del gasto energético de proceso con ahorro sustancial de los costos de operacion y aumento de competitividad general de

S DEL PROYECTO: Mayor competitividad de la operacion, eliminacion de la necesidad de personal expuesto a alta
ura y trabajo fisico repetitivo y extenuante. En prueba piloto, se recuperaron 322 Kg de aluminio en un lapso menor a 1.25 h,
do con 210 Kg en una jornada de 10h.




